
    LIALKYD  AS 333  X-60        ايوٌي ٍسلاهت هحصَل/ثزگِ اطلاعبت فٌي 

 

 هشخصبت سبختبری
.  هي ثبشذغیز َّا خشک  اسیذ چزة ًبرگیل ثز پبيِ اصلاح شذُ رٍغي کَتبُ لکیذآيک رسيي   AS  333   X-60لیبلکیذ 

 

 هشخصبت فٌي
 60 ±5/1                                     :درصذ هَاد غیز فزار

  mgKOH / g Solid9  حذاکثز                              :                   عذد اسیذی 

 (                    سايلي     50%  -ديي 6کبح(  55  -65 ثبًیِ         :                     c° 25در دهبی  ٍيسکَسيتِ

 گبردًز 3حذاکثز                                                            :رًگ 

 31%                                 :               طَل رٍغي  

 46%                      :            درصذ اًْیذريذ فتبلئیک

 سايلي                                                   :ًَع حلال

 

 کبرثزد

ّوچٌیي ايي هحصَل در لاک ّبی ًین . ّبی ًیتزٍسلَلشی ثِ عٌَاى پلاستي سبيشر استفبدُ ًوَداس ايي رسيي هي تَاى در لاک 

 .پلي استزی سخت شًَذُ ثب اسیذ ٍ رًگ ّبی صٌعتي کَرُ ای قبثل استفبدُ است

 

 هشخصبت عولکزدی
 سختي ٍ ثزاقیت ثبلا ٍ حفظ ثزاقیت در سهبى 

   چسجٌذگي خَة 

   هقبٍم در ثزاثز سرد شذى 

  اهتشاج پذيزی هٌبست ثب آهیٌَرسيي ّب ٍ رسيي ّبی ًیتزٍسلَلشی 

 :شزايط ًگْذاری
در ثشکِ ّبی سبلن ٍ درثستِ  c °35-5ايي هحصَل در هکبى ّبی سزپَشیذُ ٍ ثذٍر اس تبثش هستقین ًَر خَرشیذ در دهبی

   .ًگْذاری شَد

 .دُ استسبل در شزايط اًجبرداری قبثل ًگْذاری ٍ استفب 1ايي هحصَل ثِ هذت 

 

 ايوٌي صٌعتي
 .اس توبس ثب چشن ٍ دست خَدداری گزدد، اس هٌبثع آتش سا دٍر ًگْذاشتِ شَد 

 

ثب ايي ٍخَد تَصیِ هي گزدد هصزف کٌٌذُ سبسگبری هَاد ٍ صحت اطلاعبت فَق را در . اطلاعبت هَخَد در ايي ثزگِ ثز اسبس ًتبيح آسهبيش ّبی هب صحیح هي ثبشذ

 .کلیِ هسئَلیت ّبی ًبشي اس عذم آسهبيش، هتَخِ هصزف کٌٌذُ هي ثبشذ. استفبدُ در خط تَلیذ، ثزرسي ٍ تبيیذ کٌذآسهبيشگبُ خَد پیش اس 


